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Kapazitat: 170.000 t/a

Definition _
MV Schlacke Rohschlacke: 43.000 t/a

- TREA Inbetriebnahme 12/2004

knapp 26 % des Mullinputs

Anforderungen
an MV-
Schlacken

SVB Inbetriebnahme 02/2005
o ey \ Rohschlacke aus TREA und z.T.
SVB-Baustoffe # y 8 ¢ iyf W\ aus Schweizer MVAs

sowie geeignete Aschen

Projekt . B S z.B. aus Biomassekraftwerken,
TREAmMIn ® s ==
Kapazitat 80.000 t/a
= min® Abf '
/ in Bernd Fremgen a" ZU Abfa" — Wie aus HMV SChIaCke daS ZUge- ICP Tagung
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Definition
MV Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

seit Inbetriebnahme 2005 Produktion
V= von knapp 300.000 t Ersatzbaustoffen

O 260 kg Feinschlacke
B 620 kg Grobschlacke

Feinschlacke m 15 kg Uberkorn

Recycling von ca. 20.000t Fe- und
Projekt 400 t NE-Metallen
TREAMIn ®

B 2 kg Unverbranntes

O 76 kg Eisen

B 12 kg Nichteisen

Verwertungsquote : 100 %

B Rest: Wasseraustrag

m"n Bernd Fremgen Abfa" ZU Abfa" —_ Wle aus HMV SChIaCke daS Zuge' ICP Tagung
-brei . . . 13. Oktober 2010 - Karlsruhe
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Einleitung

Anforderungen
an MV-
Schlacken

SVB-Baustoffe Rohschlacken reagieren mit Luft und Wasser.

Wichtigste Reaktion ist CO, Aufnahme (Ca(OH), + CO, Ca CO,),
Projekt , _ _
TREAMIN ® Dadurch 1.) Bildung von Karbonaten = Verfestigung
2.) Reduzierung des pH- Wertes und damit Rlickgang der Ldslichkeit
von Schwermetallen.

Bernd Fremgen Abfa" ZU Abfa" —_ Wle aus HMV SChIaCke daS Zuge' ICP Tagung
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

SVB-Baustoffe

Projekt

TREAMIn ®

Je nach Einsatzgebiet sind unterschiedliche Voraussetzungen
notwendig damit MV-Schlacke verwendet werden kann:

1. Umweltanalytische (chemische) Anforderungen

2. Bautechnische (physikalische) Anforderungen

Bernd Fremgen Abfa" ZU Abfa" —_ Wle aus HMV SChIaCke daS Zuge' ICP Tagung
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

SVB-Baustoffe

Projekt

TREAMIn ®

nimschiackebreisoad® |assene OFA Dichtungsmaterial TREA  min ® wurde

Chemische (umweltanalytische) Anforderungen

- Glte des Ausbrandes (Restkohlenstoffgehalt (TOC))
- Salzgehalt
Eluierbarkeit einzelner Schwermetalle

Innerhalb von Deponien:
Deponieverordnung vom 16.07.2009,
DK I (Anh.3, Tab.2, Spalte 5 und 6)

Aul3erhalb von Deponien:

noch keine bundeseinheitliche Regelung,

LAGA M19/20 (Z2 fur HMV-Schlacke) bzw. HMVA- 2 Werte aus TL
Gestein -StB 04. ErsatzbaustoffV — 2. AE erscheint in Kirze

Bernd Fremgen Abfa" ZU Abfa" - Wle aUS HMV SChIaCke daS Zuge' ICP Tagung
13. Oktober 2010 - Karlsruhe



Grenzwerte
fur den Einsatz
von HMV-Schlacke

Feststoffwerte

Eluatwerte

auf Deponien

aulRerhalb von Deponien

Parameter Einheit Maximalwerte
DepV LAGA TL TL
Spalte M19 Gestei Gestei
6 und n-StB n-StB
(=DKI) | M20;z | 04 04
(Aus- 2 far HMVA HMVA
zug) HMVS 1 2
TOC Masse-% 1 - 3
EOX mg/kg - 3 3
oo St | wasses |04 | - | - |-
pH-Wert 55-13 | 7-13,0 7-13,0
Leitfahigkeit uS/cm - 6.000 2.000 6.000
DOC mg/l 50 - - -
Phenole mg/l 0,2 - - -
Arsen mg/l 0,2 - - -
Blei mg/| 0,2 0,05 0,05
Cadmium mg/l 0,05 0,005 0,005
Chrom gesamt mg/l 0,3 0,2 0,05
Kupfer mg/l 1 0,3 0,3
Nickel mg/l 0,2 0,04 0,04
Quecksilber mg/l 0,005 0,001 0,001
Zink mg/| 2 0,3 0,3
Chlorid mg/l 1500 250 50 250
Sulfat mg/l 2000 600 200 600
Cyanide, L.fr. mg/l 0,1 0,02 0,02
wasserlosl.Anteil | Masse-% 3 - - -




Einleitung

Definition
MV-Schlacke

SVB-Baustoffe

Projekt

TREAMIn ®

2. Bautechnische (physikalische) Anforderungen

Deponiebau: Ausgleichsschicht
Sauberkeitschicht
Gasdranschicht

Stral3enbau: Trag- und Sttitzschicht
Frostschutzschicht

Deponiebau: mineralische Abdichtungs-
komponente (TREAMIN®)

Im StralRenbau als Frostschutzschicht missen

folgende Anforderungen erfullt sein:

Y

TL Gestein-StB04, TL SoB-StB 04 und M HMVA.

Bernd Fremgen Abfall zu Abfall — wie aus HMV Schlacke das zuge-

nimschiackebreisoad® |assene OFA Dichtungsmaterial TREA  min ® wurde

Zunehmende
Anforderungen

ICP Tagung
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Korngroél3enverteilung
nach TL SoB-StB 04 fiir Baustoffgemische 0/32

Einleitung
100
—@— Frostschutzschicht nach TL SoB-StB 04
. 90 | Ist-Sieblinie 5024/093
Definition Ist-Sieblinie (164/09
Ist-Sieblinie (438/09
MV-Schlacke 80 Ist-Sieblinie £698/09;
—0— TREAMIN®
$ 70 -
. Ve
.g. 60 - A
=% Pl
g 50 - /
/7
% 7/
= 40 - /
_g 7/
SVB-Baustoffe QS 4. P
(0] -
.(/_) 7 -
7 -
20 - /7 - -
7
w. =" - Z
Projekt e _———————— -~
TREAMIn ® Co——==

0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45
Siebnenndffnungsweite [mm]
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

SVB-Baustoffe

Projekt
TREAMIN ®

1. KorngrofRenverteilung

Grenzwert TL
Gestein-StB 04

Schlacke [M.%]

2. Stoffliche Zusammensetzung < Glas/ Keramik [M.%]

Metalle [M.% ] max. 5 M.%
3. Proctordichte Sonstiges [M.%]
Unverbranntes [M. %] max. 0,5 M.%
4. Wassergehalt \_
5. Rohdichte
6. Kornform
7. Widerstand gegen Schlag
8. Widerstand gegen Frost-Tau Beanspruchung
9. Raumbestandigkeit
Bernd Fremgen Abfa" ZU Abfa" - Wle aUS HMV SChIaCke daS ZUge- ICP Tagung
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

Projekt
TREAMIN ®

Mal3nahmen zur Einhaltung der Anforderungen bei der SVB:

1. Vorlagerung der Rohschlacke

2. Siebung

3. Optimale Feinkornrickfihrung :>

4. Metallabscheidung

5. Befeuchtung

6. Windsichtung :>

7. Alterung

8. Durchfihrung von WPK (Werkseigenen Produktionskontrollen)

Bernd Fremgen Abfa" ZU Abfa" —_ Wle aus HMV SChIaCke daS Zuge' ICP Tagung
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke
Dammbau nach LAGA M20

bzw. klinftig nach ErsatzbaustoffV

Anforderungen

an MV-
Schlacken

Deponie Pforzheim:

Projekt Trag- und Sttzschicht fir OFA
TREAmMIn ®
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Einleitung

Deponie Kahlenberg:
Schutzschicht tber KDB,
MV-Schlacke dariiber Tragschicht

Anforderungen

an MV-
Schlacken

Deponie Hifingen:

Projekt .. .
TREAMIn ® Gasdranageschlcht und
Schutzschicht
Bernd Fremgen Abfa" ZU Abfa" = Wle aus HMV SChIaCke daS Zuge' ICP Tagung

-brei . . . 13. Oktober 2010 - Karlsruhe
wschlacke-breisgaide | 55sene OFA Dichtungsmaterial TREA  min ® wurde



Einleitung

Gewerbepark Breisgau
Freiburger Stral3e

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen

an MV-
Schlacken

Projekt Gewerbepark Breisgau
TREAmMIn ® Verladestrasse der Bahn
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

MalRnahmen

Mengen und Entsorgungswege von Ruckstanden aus der Abfallverbrennung m Jahr 2009
(Zahlenangabe in Mio. Mg) Quelle: Umweltbundesamt

HMV-Schlacken fallen in bedeutenden Mengen an, sind planbar und
gualitatsgesichert aufbereitbar in ganz Deutschland
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

MalRnahmen

- Gute bautechnische Eignung von HMV-Schlacke bzw. SVB Baustoffen

- passende Umweltanalytik fir viele alte Deponien und OFAs
- planbare und qualitatsgesicherte Verfigbarkeit
- regionaler Massenausgleich/Transportoptimierung

- I.d.R bessere Wirtschaftlichkeit fiir OFA erreichbar

- erste Versuche in Testfeldern 5/ 2008

- Schlacke liefert Korngerust, Ton die Dichtigkeit
- Geringe Schrumpfneigung

- gutes Regenerationsvermogen (nass/trocken)

- stabile Basis auf ,wackligem* Untergrund fiir OFA herstellbar

Bernd Fremgen Abfa" ZU Abfa" —_ Wle aus HMV SChIaCke daS Zuge' ICP Tagung
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

MalRnahmen
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

MalRnahmen

OFA Deponie Eichelbuck / Freiburg i.Br.
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

MalRnahmen
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

MalRnahmen
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

MalRnahmen
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Einleitung

Definition
MV-Schlacke

Anforderungen
an MV-
Schlacken

MalRnahmen
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